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ANEXO - ARMAGAO - PILARES - CENTRAL DO GAS
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RELACAO DO AGO
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 296 67 19832
2 5.0 57 77 4389
CA50 3 6.3 22 248 5456
4 10.0 55 293 16115
5 10.0 36 312 11232
6 10.0 44 193 8492
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL | PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 54.6 14.7
10.0 358.4 243.1
CAB0 5.0 2422 411
PESO TOTAL
(kg)
CA50 257.7
CAB0 411

Volume de concreto (C-35) = 6.46 m?
Area de forma = 58.55 m2

~ CONCRETO: fck = 35 MPa
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NOMENCLATURA:

S: NIVEL — SUBSOLO

T: NIVEL — PAVIMENTO TERREO
2P: NIVEL — SEGUNDO PAVIMENTO

2P—REB: NIVEL — SEGUNDO PAVIMENTO REBAIXADO

3P: NIVEL — TERCEIRO PAVIMENTO
COB: NIVEL — COBERTURA

T: NIVEL — TOPO

REPRESENTAGAO DAS BARRAS NO CORTE:

& — BARRA QUE MORRE
O — BARRA QUE PASSA
© — BARRA QUE NASCE

DIAMETRO MINIMO (D) DOS PINOS DE DOBRAMENTO

2xQ

22

[a)]

Pino de
dobramento

Q

Pino de

@H NAWA dobramento
X /
[ce] MM

Diametro minimo (D) dos pinos de dobramento

Bitola - & Longitudinais Estribos
(mm) CA50 | cA60 | CA50 | CABO
@<10.0 5x0 | 6x3 | 3x@ | 3x@
10.0<@<200| 5x3 | 6x3 | 5x@ .
@2 20.0 8xQ - 8xQ -

NBR-6118:2014 (item 9.4)

NOTAS GERAIS

M=

6.

MEDIDAS E ELEVAGOES EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS DAS BARRAS EM MILIMETROS.
ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL.

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM
CONTIDAS NO MEMORIAL MD—2023-002—-EST—01 E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDACOES DA ABNT, PRINCIPALMENTE A
NBR 14931.

O CONCRETO ESTRUTURAL DEVE ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

AQUELAS

6.1. fck = 35 MPaq;

6.2. O CONSUMO DE CIMENTO POR m’ DE CONCRETO FRESCO ADENSADO DEVE SER, NO MINIMO, 300

kg/m?;

6.3. A DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DO AGREGADO GRAUDO UTILIZADO DEVE SER IGUAL OU INFERIOR A 19

mm;

6.4. RELAGAO AGUA/CIMENTO (EM MASSA) NAO SUPERIOR A 0,55;
6.5. CIMENTO CP II=Z, CP llI-RS OU CP IV=-RS;
6.6. NAO DEVERA SER UTILIZADO ADITIVO CONTENDO CLORETOS EM SUA COMPOSIGAO.

7.
8.

10.

11.

LIMPAR O FUNDO DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.

ADENSAR O CONCRETO COM VIBRADOR ELETRICO, UTILIZANDO A AGULHA SEMPRE NA VERTICAL. NUNCA VIBRAR AS
ARMADURAS.

QUANDO AS VIGAS SE APOIAREM EM PILARES JA CONCRETADOS, CUIDAR PARA QUE NAO SE CONCENTREM SUJEIRAS
NO TOPO DOS PILARES.

OBSERVAR TODOS OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, A FIM DE EVITAR
MOVIMENTAGOES TERMICAS E RETRAGOES HIDRAULICAS.

DEVE—-SE EVITAR A EVAPORAGAO DA AGUA DA MISTURA NECESSARIA A REAGAO QUIMICA DO CIMENTO, MANTENDO A
SUPERFICIE DO CONCRETO SEMPRE OMIDA DURANTE TODO O PERIODO DE CURA. ESTE PERIODO VARIA CONFORME A
COMPOSIGAO DO CONCRETO E, QUANTO MAIOR O TEMPO, MAIS EFICAZ.

11.1. PARA CONCRETO COM CIMENTO PORTLAND COMUM: NO MINIMO 7 DIAS;
11.2. PARA CONCRETO COM CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO E POZOLANICO: NO MINIMO 14 DIAS.

12.

12.1. CA-50 (fy
12.2. CA-60 (fy

CARACTERISTICAS DO AGO:
500 MPa): DIAMETROS 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 16.0, 20.0, 25.0, 32.0, 40.0 mm;
600 MPa): DIAMETRO 5.0 mm;

12.3. MODULO DE ELASTICIDADE: Es = 210 GPa.

BITOLAS 0S GANCHOS DOS ESTRIBOS PODEM SER:
e SEMICIRCULARES OU EM ANGULO DE 45° (INTERNO),
Barra Barra
V) V) COM PONTA RETA DE COMPRIMENTO IGUAL A 5x,
(mm) | (polegada) . .
POREM NAO INFERIOR A 5,0 cm;
M.m w\n\w « EMANGULO RETO, COM PONTA RETA DE
8.0 5/16 COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 10x@ , POREM
10.0 3/8 NAO INFERIOR A 7,0 cm (ESTE TIPO DE GANCHO NAO
“M.w mm PODE SER UTILIZADO PARA BARRAS E FIOS LISOS).
20.0 3/4
25.0 2
32.0 2.1/4
25.0 10.0 75 -
20.0 8.0 6.0 -
16.0 4.0 35 28
125 3.15 3.0 22
10.0 2.5 25 16
COMPRIMENTOS 8.0 20 20 12
‘ “ 6.3 1.6 15 10
| | 5.0 16 1.0 10
“ “
{ = | .
& 2Nietoc0 ) p RAOR) & A
INTERNO | DESENV.
7 (ESTRIBO)
| |
ARMADURAS
A: COMPRIMENTO TOTAL DA PROJEGAO DO GANCHO;
B: COMPRIMENTO TOTAL DA PROJEGAO HORIZONTAL; Ri=
C: COMPRIMENTO REAL DA BARRA, CONSIDERADOS
0S DESENVOLVIMENTOS DAS DOBRAS;
d: DESENVOLVIMENTO DO RAIO DA BARRA; —

(CONFORME NBR 6118)

13. AS DIMENSOES DAS BARRAS VARIAVEIS DEVERAO SER OBTIDAS NO LOCAL DE SUAS COLOCAGOES.
14. DEVE SER ADOTADO RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS
MEDIDAS DURANTE A EXECUGAO.
15. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il — AGRESSIVIDADE MODERADA. COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
15.1. PILARES .......... 3,0 cm;
156.2. VIGAS .............. 3,0 cm;
156.3. LAJES ............. 2,5 cm;
15.4. BLOCOS .......... 5,0 cm.
16. DEVERAO SER USADOS DISPOSITIVOS ESPAGCADORES PARA GARANTIR O RIGOROSO CONTROLE DO COBRIMENTO DAS
ARMADURAS. POSICIONAR OS ESPAGADORES NOS ESTRIBOS.
17. CARGAS ATUANTES DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 6120 E NBR 6123.
18. MANTER O ESCORAMENTO POR 28 DIAS. A RETIRADA DO MESMO DEVE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ATINGIR fck
SOLICITADO.
19. O DOBRAMENTO E A ANCORAGEM DAS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO OBEDECER O PRESCRITO NO ITEM 9.4.2 DA
NBR 6118.
20. EVITAR CONTAMINAGAO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA NAO HAVER DEPOSICAO DESTAS DIRETAMENTE SOBRE O
SOLO.
21. 0S GANCHOS DOS ESTRIBOS TEM COMPRIMENTO MINIMO DE 7,0 cm.
22. ANTES DA CONCRETAGEM DO PISO E DAS VIGAS, VERIFICAR OS ELEMENTOS EMBUTIDOS NA ESTRUTURA E AS PASSAGENS
DE ELETRODUTOS E TUBULAGOES CONFORME PROJETOS ELETRICO E HIDROSSANITARIO.
23. O PROJETO DE FORMAS E ESCORAMENTOS E DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA OBRA.
24. AS JUNTAS DE DILATAGAO DEVERAO SER PREENCHIDAS COM MASTIQUE.
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